TP n°3 : Soufflage des dômes                                                                              Procédés de Mise en forme


	Département génie mécanique
	ISET DE SOUSSE
	Mise en  forme

	Plasturgie
Niveau : 3 
	EXAMEN TP n° 3  

Soufflage du dôme 
	Durée : 
20 Min 

	NOM ET PRENOM/ …………………………………………………………………


1. Déterminer le point le plus chargé du dôme ; ………………………………………
2. Proposer d’autres formes du dôme (figure 2) ;
	
	


3. Proposer une forme originale du dôme (avec les moules) ; Sur la figure, colorer en rouge le contour des formes obtenues
	


1. Déterminer la température de thermoformage du PMMA ;
…………………………………………………………………………………………….
2. Régler la pince de basculement selon l’épaisseur de plaque à thermoformer (fig. 3) ;
3. Installer et régler la hauteur de jauge (h=40mm) ;
4. Réaliser l’opération de gonflage 
5. Décrire, par une phrase, le produit obtenu dans chaque cas ;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Présenter les défauts observés sur les produits, citer leurs causes éventuelles ;
………………………………………………………………………………………[image: image1.png]
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